Annexe : Recommandations pour le choix

des revétements bitumineux voir également
Doc CRR/R78/06

Fondation

Couches de base (>15cm de la surface) (base)
Couches de liaison (<15cm de la surface) (base)
Couches de roulement (surf)

Fondation

Couches de base (>15cm de la surface) (base)
Couches de liaison (<15cm de la surface) (base)
Couches de roulement (surf)

Couches de roulement (surf) - zones urbaines
Couches de roulement (surf) 35mm<e<50mm
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Couches de liaison (<15cm de la surface) (base)
Couches de roulement (surf)

Couches de roulement (surf) - zones urbaines
Couches de roulement (surf) 35mm<e<50mm
Fondation

Couches de base (>15cm de la surface) (base)
Couches de liaison (<15cm de la surface) (base)
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Couches de roulement (surf) 35mm<e<50mm
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