C. 14. Béton

C. 14.1. DESCRIPTION

La description des bétons est reprise à la NBN EN 206-1 et dans son supplément national NBN B 15‑001.

C.14.2 SPECIFICATIONS

Le béton est conforme aux prescriptions techniques du document de référence RW99-C-2.
GT20: Intégrer le RW99-C-2 dans le C. 14?
Attention à l'utilisation explicite du BENOR…
Pour rappel, l'utilisation de chlorure de calcium ou d'adjuvants chlorés n'est plus autorisée dans le béton armé.

C.14.3 VERIFICATIONS

Le document de référence RW99-C-2 définit les modalités de réception technique préalable des bétons, y compris la prise en compte d'une certification volontaire éventuelle.
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