09. Aciers
09.01 Essai de cintrage

09.01 Essai de cintrage

Essai de cintrage:
· essai de cintrage jusqu'à 45 degrés, 
· sur mandrin dont le diamètre est égal à 10 fois le diamètre de l'armature. 
· La soudure est placée dans la zone tendue de l'éprouvette. 
· Ni la rupture de l'éprouvette ni le développement d'une déchirure affectant plus qu'une demi-section de l'éprouvette ne sont autorisés.
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