
N. 1.15. RENFORCEMENT AU MOYEN D’ELEMENTS COLLES

N. 1.15.1. RENFORCEMENT AU MOYEN DE PLATS EN ACIER COLLES
Les prescriptions sont définies par les documents d’adjudication.
Le renforcement répond aux spécifications du guide d’agrément UBAtc G0026.
N. 1.15.2. RENFORCEMENT AU MOYEN DE PLATS COMPOSITES COLLES (CFRP - Carbon Fiber Reinforced Plate)
Les prescriptions sont définies par les documents d’adjudication
Le renforcement répond aux spécifications du guide d’agrément UBAtc G0026.
N. 1.15.3. RENFORCEMENT AU MOYEN DE TISSUS FLEXIBLES COMPOSITES COLLES (CFRP)

Les prescriptions sont définies par les documents d’adjudication.
Le renforcement répond aux spécifications du guide d’agrément UBAtc G0026

